Putz- und Fassadensysteme

Universal-Feinspachtel Sprint

Schnell Uberarbeitbarer Feinspachtel auf Zementbasis

Produktbeschreibung

Schnell Uberarbeitbarer Feinspachtel, der nahezu auf allen Untergriinden
ohne Untergrundvorbehandlung im Innen- und AuRenbereich verwendet
werden kann. Durch das flachige Aufziehen, von nahezu null bis 5 mm, in
Teilbereichen bis 50 mm, ist eine universelle Anwendung im Innen- und
AuRenbereich maglich.

Als Systembestandteil der Sprint-Technologie (schnell iiberarbeitbar) kann,
bei dlinnlagiger Anwendung im Innenbereich, bereits nach ca. 4 bis 5 Stun-
den die Folgebeschichtung mit Raumklima-Produkten aufgetragen werden.
Bei der Anwendung als Diinnlagenputz im Aulenbereich kann bereits am
Folgetag Noblo 600 Sprint oder MineralAktiv Fassadenfarbe als Folgebe-
schichtung aufgetragen werden.

Zusammensetzung
Weilizement, Kalksteinmehl, wasserriickhaltende Zusatze, Haftzusatze und
Morteladditive.

Lagerung
Sacke trocken auf Holzpaletten lagern. Lagerfahig mindestens 12 Monate.
Beschéadigte Sacke umfiillen und zuerst verarbeiten.

Qualitat

In Ubereinstimmung mit EN 998-1 unterliegt das Produkt einer Erstpriifung
sowie der stdndigen werkseigenen Produktionskontrolle und tragt eine
CE-Kennzeichnung.

Eigenschaften und Mehrwert
m Normalputzmértel GP nach EN 998-1

m Druckfestigkeitskategorie CS IV nach EN 998-1

m Folgebeschichtungen ohne die sonst (iblichen Trocknungszeiten
m Glatt- und schleifbar

m Mit integrierter Sprint-Technologie

m Biozidfrei

m Firinnen und auflen

m Fir Fassaden- und Sockelbereich

m Manuelle Verarbeitung

m Naturweily
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Anwendungsbereich

Herstellung geglatteter Oberfléchen in allen Innenrdumen der Wasserbean-
spruchungsklasse WO0-I bis W3-I nach DIN 18534 sowie als abgezogener
Dinnlagenputz fiir spatere Folgebeschichtungen. Als Diinnlagenputz im
AuRenbereich auf Sockel- und Fassadenflache. Besonders geeignet, wenn
ein schneller Baufortschritt gefordert wird.

m Auf allen mineralischen Unter- und Oberputzen

m Auf allen dispersionsgebundenen Oberputzen und Farben

m Verfilllen von Rissen, Mauerwerksausbriichen, Schlitzen sowie Fugen

m Glatt- und schleifbar

m Uberarbeitung von Fliesen und als Untergrund fiir Fliesen

Ausfiihrung

Untergrund und Vorbehandlung
Untergrund Vorbehandlung
SM600 Sprint Keine
Kalk-, Kalk-Zement- und Zement- Keine
Unterputze
Armierungsputze Keine
Tragfahige Anstriche, Altputze Keine

Tragfahige Fliesen Vorhandene Dichtstoffe (Silikon
etc.) in den Fugenausbildungen
sind rlickstandslos zu entfernen.
Auf Fliesen mit z. B. Knauf Intensiv-
Reiniger mit Schwamm oder Birste
auftragen. Nach einer Einwirkungs-
zeit von ca. 5 Minuten mit klarem
Wasser abwaschen.
Vorbehandlung mit Quarzgrund

Pro / Raumklima Grundierung®

Mauerwerk Isogrund

Sanierputze Keine

Gips- und Gips-Kalk-Putze Quarzgrund Pro / Raumklima Grun-
dierung”

Betonfertigteilfugen Keine

Glattgeschalter Beton, Betonfertig-  Quarzgrund Pro / Raumklima Grun-
teile dierung")

Bauplatten Flachen ggf. mit Grundol vorbe-
handeln. Vorbehandlung mit Aton

Sperrgrund

Gipswandbauplatten Quarzgrund Pro / Raumklima Grun-

dierung”
Voranstriche/Grundierungen vor Weiterarbeit mindestens 12 Stunden
trocknen lassen.

1) Trocknungszeit von Quarzgrund Pro / Raumklima Grundierung bis zur
Uberarbeitung ca. 2 Stunden.

Vorarbeiten

Putzgrund nach VOB Teil C, DIN 18350, DIN 18345, Abs. 3.1 bzw. nach VOB
Teil B, DIN 1961 § 4 Ziffer 3 priifen. Putzgrund von Staub und losen Teilen
séubern, grobe Unebenheiten beseitigen. Schmutzempfindliche Bauteile

vor Beginn entsprechend dem Merkblatt ,Abklebe- und Abdeckarbeiten fiir
Maler- und Stuckateurarbeiten” des Bundesverbandes Ausbau und Fassade
schiitzen. Wetterseitige Arbeitsflachen vor Niederschlag und direkter Son-
neneinstrahlung schitzen.

Alle Untergriinde miissen tragféhig, trocken, eben, fett- und staubfrei sowie
frei von haftmindernden Rickstanden sein.

Anmischen

Anmischen mit der Hand

Einen Sack mit ca. 7,2 bis 8,0 Liter sauberem Wasser (je nach Anwendung)
und ohne weitere Zusatze griindlich und klumpenfrei auf verarbeitungs-
gerechte Konsistenz anmischen. Nach einer Reifezeit von 2 bis 3 Minuten
zwingend nochmals aufriihren.

Anmischen mit der Maschine

Mit einem horizontalen Durchlaufmischer z. B. PFT Lotus XS und einer
Wasserdurchlaufmenge von ca. 400 I/h anmischen. Nach einer Reifezeit von
2 bis 3 Minuten zwingend nochmals mit einem Ruhrquirl aufrihren.

Verarbeitung

Nach dem Anriihren mit rostfreiem Werkzeug aufziehen und abglatten. Die
Verarbeitungszeit betragt ca. 45 Minuten.

Im Innenbereich Universal-Feinspachtel Sprint bis maximal 5 mm pro
Arbeitsgang auftragen und verziehen. Bei Beginn des Ansteifens mit einer
Trapezlatte/Flachenspachtel abziehen. Je nach Oberflachenqualitat kann
anschlieBend noch einmal mit dem Flachenspachtel nachgearbeitet bzw.
nachgeglattet werden. Universal-Feinspachtel Sprint kann nahezu auf Null
ausgezogen werden.

Schlitze, Ausbriiche, Vertiefungen, Fugen etc. sind vor der flachigen Uber-
arbeitung in entsprechend steiferer Konsistenz (abhéangig von der Auftragsdi-
cke) mit Universal-Feinspachtel Sprint zu verschlieBen. Nach einer Standzeit
von ca. 2 bis 3 Stunden kann die gesamte Flache vollflachig mit Universal-
Feinspachtel Sprint iberarbeitet werden.

Bei Schichtdicken bis 5 mm kann die darauf abgestimmte Folgebeschichtung
mit Raumklima Produkten bereits nach ca. 4 bis 5 Stunden erfolgen. Bei
Schichtdicken >5 mm sind die darauf abgestimmten Folgebeschichtungen
am Folgetag auszufiihren.

Im AuBenbereich Universal-Feinspachtel Sprint auf tragfahige Altputze/Be-
schichtungen als Diinnlagenputz in einer Schichtdicke von ca. 3 mm auftra-
gen und eben verziehen. Nach Beginn des Ansteifens mit einer Trapezlatte/
Flachenspachtel abziehen. Je nach Oberflachenqualitat kann anschlieRend
noch einmal mit dem Flachenspachtel nachgearbeitet bzw. nachgeglattet
werden. In rissgefahrdeten Bereichen ist ein Armiergewebe 4x4 oder 5x5
mittig in den frischen Mdrtel einzubetten. Rissfreie, tragfahige Alt-Oberput-
ze/-Anstriche, bei denen kein Armiergewebe notwendig ist, kdnnen auch
strukturfiillend (korniiberdeckend) Uberarbeitet werden.

Bewehrung

Bei Materialwechsel im Putzgrund, bei rissgefahrdeten Stellen, bei klein-
flachig verbauten XPS-R-Dammplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten,
unterschiedlichen Putzdicken und zu erwartenden Spannungen aus dem
Unterputz usw., Armiergewebe 4x4 oder 5x5 mit mindestens 100 mm StoR-
{iberlappung und 200 mm allseitiger Uberlappung zu den angrenzenden
Bauteilen, mittig in den Feinspachtel einbetten.

Bei der Verwendung eines Malervlieses im Innenbereich ist darauf zu achten,
dass keine Fehlstellen entstehen. Unmittelbar nach dem Auftragen von Uni-
versal-Feinspachtel Sprint das Malervlies einbetten. Beim Einbetten muss
das Malervlies vollflachig z. B. mit einer Kunststofftraufel oder mit einem Fla-
chenspachtel gut eingebettet werden. Die Schichtdicke unter dem Malervlies
darf nach dem Eindriicken 1 mm nicht unterschreiten.
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Sockelausbildung

Das Putzsystem ist im unteren Abschluss vor Feuchteeintrag zu schiitzen.
Die notwendige Putzabdichtung bzw. der notwendige Feuchteschutz ist bis
mindestens 5 cm Uber die Gelénde- bzw. Belagsoberkante hinauszufiihren.
Im unteren Abschluss wird empfohlen, diese bis auf die vorhandene Bau-
werksabdichtung zu ziehen. Als Putzabdichtung/Feuchteschutz ist Sockel-
Dicht in einer Schichtdicke von mindestens 1,2 mm (Trockenschichtdicke
mindestens 1 mm) aufzutragen. Als Schutz gegen Beschadigungen nach
Trocknung bauseits eine Schutzlage (z. B. Noppenbahn mit Vlies und Gleit-
folie) davorstellen.

Fliesenuntergrund

Als Fliesenuntergrund fiir Fliesen und Platten geeignet, wenn das Ge-
wicht der Fliesen und Platten einschlieRlich Diinnbettmdrtel 25 kg/m? nicht
uberschreitet und die Schichtdicke mindestens 2 mm betragt. Vor Fliesen-
belegung mindestens 3 Tage vollstandig trocknen und erharten lassen. Als
Fliesenkleber ist ein schnell abbindender Flex-Fliesenkleber zu verwenden.
Anwendung bei Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I erfolgt nach

DIN 18534. Die nach DIN 18534 erforderliche Abdichtungsschicht auf den
Unterputz abstimmen. Wir empfehlen Knauf Sockel-Dicht.

Verarbeitungstemperatur/-klima

Nicht unter +5 °C Luft-, Material- und/oder Untergrundtemperaturen verarbei-
ten bzw. muss es sichergestellt sein, dass bis zum ausreichenden Erhérten
des Putzes die Temperatur nicht darunter absinkt. Darlber hinaus sollte die
Temperatur wahrend der Verarbeitung nicht tber +30 °C liegen.

Um einen zu schnellen Wasserentzug aus dem frischen Putz durch starke
Sonneneinstrahlung (hohe Oberflachentemperaturen) und/oder Wind zu ver-
hindern (Gefahr der Rissbildung, Festigkeitsabfall), sind besondere Schutz-
mafnahmen/Nachbehandlung (z. B. Abhdngen, Feuchthalten) erforderlich.

Reinigung
Geréate und Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Fur die Putzausfiihrung gelten EN 13914, DIN 18550,
DIN 55699, DIN 18345 und DIN 18350 sowie die allgemein
anerkannten Regeln der Bautechnik und giiltige Richtlinien.

Bei der Ausflihrung als Oberputz in Kombination mit einem
Beschichtungssystem kann eine vorbeugende und ver-
zBgernde Wirkung gegen Algen und Pilze erreicht werden.
Ein dauerhaftes Ausbleiben von Algen und Pilzen kann nicht
gewahrleistet werden. Die Anfalligkeit héngt von 6rtlichen
Gegebenheiten und den vorherrschenden Umweltbedingun-
gen ab.

Hinweise

Heizung in den Raumen langsam steigernd in Betrieb
nehmen. Zu schneller Wasserentzug, z. B. durch Entfeuch-
tungsgerate, sollte vermieden werden.

Beschichtungen und Bekleidungen

Farben und Oberputze

Im Innenbereich kann nach ca. 4 bis 5 Stunden (Haptikprtifung) die Folge-
beschichtung mit Raumklima Produkten ausgefiihrt werden. Die maximale
Schichtdicke sollte dabei 5 mm nicht diberschreiten. Bei hoheren Schichtdi-
cken erfolgt die Weiterbeschichtung am Folgetag.

1 Stunde nach Grundierung mit Knauf Tiefengrund/Grundol erfolgt der Auf-
trag von Raumklima Farbe E.L.F.

1 Stunde nach Grundierung mit der schnelltrocknenden Raumklima Grundie-
rung erfolgt der Auftrag von Raumklima Scheibenputz/Spritzputz.

Im AuRenbereich kann Noblo 600 Sprint im System mit MineralAktiv Fassa-
denfarbe aufgetragen werden. Bei einer Weiterbeschichtung am Folgetag
sollte die maximale Schichtdicke 3 mm nicht (iberschreiten.

Bei Anwendung als Glattputz ist zwingend ein zweimaliger
Anstrich mit MineralAktiv Fassadenfarbe auszufiihren.

Bei Folgebeschichtungen von Universal-Feinspachtel Sprint
mit anderen Materialien als Raumklima Farbanstrich, Raum-
klima Oberputz, Noblo 600 Sprint und MineralAktiv Fas-
sadenfarbe missen die tiblichen Standzeiten eingehalten
werden.

Achtung
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Technische Daten

Bezeichnung Norm Einheit Universal-Feinspachtel Sprint
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse A1

Druckfestigkeit EN 1015-11 Kategorie CSIvV
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p EN 1015-19 - <20

Warmeleitfahigkeit Mo drymat D€ EN 1745

P=50% Wi(m-K) <0,82

P=90% Wi(m-K) <0,89

Kapillare Wasseraufnahme EN 1015-18 Kategorie W, 2

Die technischen Daten wurden nach den jeweils giiltigen Priifnormen ermittelt. Abweichungen davon sind unter Baustellenbedingungen méglich.

Materialbedarf und Verbrauch

Verarbeitung Auftragsdicke Verbrauch ca. Ergiebigkeit ca.
mm kg/m? m?/Sack
Universal-Feinspachtel Sprint 1 1.1 18
3 3,3 6
5 55 4

Die Verbrauchsangaben wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Praxisbedingt ist ein Mehrverbrauch einzukalkulieren.
Der Verbrauch ist abhdngig von Rauigkeit, Ebenheit und Saugféhigkeit des Untergrundes sowie der Maschinentechnik.

Lieferprogramm
Bezeichnung Ausfiihrung Verpackungseinheit Artikelnummer EAN

Universal-Feinspachtel Sprint 20 kg 42 Sack/Palette 00739551 4003950144622

Nachhaltigkeit und Umwelt

Kurzbeschreibung Einheit Wert

Anforderungen des AgBB-Schemas - Erfilllt

Entspricht der franzésischen Emissionsklasse - A+

Zertifikate - EC1PLYS (gemaR GEV)

'C E | Sicherheitsdatenblatt beachten! ( N, | Ausschreibungstexte fiir alle Knauf Trockenbau-Systeme mit
Sicherheitsdatenblatter und CE-Kennzeichnung siehe Exportfunktionen sind unter folgendem Link zu finden:

\ A; pd.knauf.de \ ) ausschreiben.de/knauf
Videos fiir Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem kNllUf Im Download Center der www.knauf.com stehen alle

> Link zu finden: Dokumente von Knauf Gips aktuell und Gbersichtlich zur Ver-
\ ) youtube.com/knauf \ ) flugung.
Knauf Direkt Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Technischer Auskunft-Service:
* Unser Technischer Auskunft-Service steht nur fiir gewerbliche Anliegen zur Verfiigung. Sie kdnnen sich mit ihren Firmendaten hierfiir registrieren.

> Tel.: 09323 916 3222 * Néhere Informationen finden Sie hier: www.knauf.de/tas
g knan-dlrekt@knan'com Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die all-
gemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlagige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln miissen vom Ausfiihrenden neben den Verarbei-
tungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewahrleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und
» www.knauf.com Ausfiihrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres iibertragen werden kénnen. Alle Rechte vorbehal-
ten. Anderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bediirfen unserer ausdriicklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen kdnnen nur gewéhrleistet wer-
den, wenn ausschlieRlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.


http://pd.knauf.de/
https://www.youtube.com/knauf
https://knauf.com/de-DE/knauf-gips/kontakt-support/technischer-auskunft-service
https://knauf.com/de-DE/tools/download-center?division%5B0%5D=gypsum&language%5B0%5D=de
https://knauf.com/de-DE
https://ausschreiben.de/catalog/knauf_putz

